
窒化ガリウム(GaN)粉体

1) 不純物規格（例） 単位ppm

外観

2)  XRDパターン

Na Ca Fe Ni Cu Zn Ag In Pb Bi P

4N規格 ≦10 ≦10 ≦10 ≦10 ≦10 ≦10 ≦10 ≦10 ≦10 ≦10 ≦10

代表例 4 3 2 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 2 ＜1 ＜3 ＜3


